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報道発表資料 

 相談解決のためのテストから No.89  

平成 27年 7月 16日 

独立行政法人国民生活センター 

 

消費生活センター等の依頼に基づいて実施した商品テスト結果をご紹介します。 

 

詰め物が表示と異なっていたこたつ布団 

 

１．依頼内容 

「こたつ布団の生地から動物の毛のようなものが飛び出してきた。詰め物に動物の毛の混入

はないか、また組成表示が適正か調べてほしい。」という依頼を受けました。 

 

２．調査 

当該品は、正方形の茶色のこたつ布団で、表生地、充
じゅう

填
てん

物、裏生地の 3層構造になっており、

表生地及び裏生地には内部から飛び出してきたとみられる白色の繊維が付着していました(写

真 1)。 

 

写真 1．外観及び内部構造 

   

表面に付着した白色の繊維 

表生地          裏生地 

  

表生地 

充填物 

裏生地 
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当該品の主な仕様は以下の通りです(表 1)。 

 

表 1．当該品の概要(縫い付けラベルより抜粋) 

銘柄名 コタツカケフトン ゴブラン 4 セイ 

繊維の組成 

表生地 ポリエステル 100％ 

裏生地 ポリエステル 100％ 

充填物 ポリエステル 100％（蓄熱・抗菌防臭わた入り 約 1.2 kg） 

サイズ 約 190㎝×190㎝ 

全体重量 約 3.2 kg 

洗濯絵表示 

 

製造国 中国 

販売元 
株式会社ニトリ 
〒115-0043 東京都北区神谷三丁目 6番 20号 
(03)6741-1111 

 

そこで、当該品の充填物及び表面に付着していた白色の繊維を電子顕微鏡で観察したところ、

充填物には表面がうろこ状の羊毛の特徴を有する繊維と表面が滑らかな化学繊維(ポリエステ

ル等)の特徴を有する繊維がありました(写真 2)。また表面に付着していた繊維にも表面がうろ

こ状の繊維と滑らかな繊維があり、充填物の繊維と形状が似ていました(写真 3)。 

 

写真 2．当該品の充填物の観察写真 

表面がうろこ状の繊維       表面が滑らかな繊維 

 

 

写真 3．当該品表面に付着した繊維の観察写真 

表面がうろこ状の繊維       表面が滑らかな繊維 
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 3 

当該品の充填物の混用率(注)を調べたところ、「ポリエステル 89.3％、羊毛 8.2％、ポリプロ

ピレン 2.5％」であり、縫い付けラベルの「ポリエステル 100％」表示とは異なっていました。 

 

(注)混用率とは製品に使用されている繊維ごとの、その製品全体に対する質量割合を百分率(％)で表したもの 

 

３．解決内容等 

このテスト結果を受けて、販売元である株式会社ニトリより相談者に商品代金が返金されま

した。また、本件に関して、同社より商品の交換・返金の社告が出されています。当該品をお

持ちの方は、お問い合わせください。 

 

〈社告掲載 URL〉株式会社ニトリ： 

http://www.nitori.co.jp/news/pdf/2015/26E3AD0A-75DB-11EC-B661-69CE04485BA0.pdf 

 

本件問い合わせ先 

商品テスト部：042-758-3165 
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 ＜社告＞ 
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